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Հոդված
Characterization of both anionic and cationic surfactant-modified natural zeolite and its
application for removal of metal-ions from aqueous medium
Harutyunyan L.R. , Tangamyan L.S. , Manukyan A.V. , Harutyunyan R.S. 
Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology) 2023 31-40

Հոդված
Disposal of sulfur anhydride of industrial gaseous wastes by modified natural zeolites
Harutyunyan L.R , Tangamyan L.S. , Petrosyan H.R. , Adamyan R.K. , Sargsyan H.H. , Harutyunyan R.S. 
Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology) 2023 5-13

Հոդված
Quantum-chemical simulation of pyridinium peroxodisulfates (CnPyr)2S2O8 complexes
A.K. Dovlatyan , H.G. Badalyan , L.R. Harutyunyan , R.S. Harutyunyan 
Proceedings of the YSU B: Chemical and Biological Sciences 2022 10-17

Հոդված
Исследование реакций в системе Na2MoO4-ZrOCl2-ErCl3-H2O
Нерсисян Л. , Арутюнян Р. , Петросян А. 
Химическая технология 2022 162-168

Հոդված
On the mechanism of acrylamide emulsion polymerization with the participation of its dimers
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Harutyunyan L.R. , Harutyunyan R.S. 
Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology) 2021 50-56

Հոդված
Կրթությունը, գիտությունը և իշխանությունը
Ս.Կ. Գրիգորյան , Ռ.Ս. Հարությունյան 
Գիտություն 2021 4

Հոդված
Կրթությունը, գիտությունը և իշխանությունը (շարունակություն)
Ս.Կ. Գրիգորյան , Ռ.Ս. Հարությունյան 
Գիտություն 2021 5

Հոդված
IMPROVEMENT OF DIATOMITE CHARACTERISTICS AND ITS APPLICATION FOR WINE
FILTRATION
Harutyunayn L.R , Solomonyan A.K , Harutyunyan R.S. 
Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի 2021 58-67

Մենագրություն
Հայ քիմիկոսներ: Կենսագրական հանրագիտարան
Սերգեյ Գրիգորյան , Ռոմիկ Հարությունյան 
2021 302

Հոդված
СОДЕРЖАНИЕ РЯДА МЕТАЛЛОВ В ДИКОРАСТУЩЕЙ КРАПИВЕ ДВУДОМНОЙ (Urtica dioica)
И ТИМЬЯНЕ ОБЫКНОВЕННОМ (Thymus vulgaris), КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Л. Р. Арутюнян , А. В. Манукян , Р. С. Арутюнян 
Экологическая химия 2020 71-81

Հոդված
Молибдаты Nd, Tb, Dy, Er: синтез, физико-химические и термолюминесцентные свойства
Л.Г. Нерсисян , Р.С Арутунян 
Химическая технология 2020 10-14

Հոդված
Study of methionine+cumene hydroperoxide reaction kinetics in the presence of nonionic
surfactant
Lusine Harutyunyan , Gohar Petrosyan , Romik Harutyunyan 
Tenside Surfactants Detergents 2020 427-433

Հոդված
Effect of amino acids on micellization and micellar parameters of anionic surfactant alpha
olefin sulfonate C14-C16 in aqueous solutions: surface tension, conductometric, volumetric,
and fluorescence studies
Lusine R. Harutyunyan , Romik S. Harutyunyan 
Journal of Chemical and Engineering Data 2019 640-650

Հոդված
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Sorption of OF Co2+, Cu2+, Zn2+, Mn2+ metal ions from aqueous solutions on anionic
surfactant-modified bentonite
Harutyunyan L.R. , Tangamyan Sh.L. , Harutyunyan R.S. 
Proceedings of the YSU B: Chemical and Biological Sciences 2019 81-85

Մենագրություն
Նորայր Մանվելի Բեյլերյան. Հետադարձ հայացք 90-ամյա շեմից
Հարությունյան Ռոմիկ 
2019 120

Հոդված
ԼԵՎՈՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ ՌՈՏԻՆՅԱՆ
Ս. Գրիգորյան , Ռ. Հարությունյան 
Գիտություն 2019 2

Հոդված
Հայր և որդի հայ նշանավոր քիմիկոսներ
Ս. Գրիգորյան , Ռ. Հարությունյան 
Գիտություն 2019 5

Մենագրություն
ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)
Ս.Կ. Գրիգորյան , Ռ.Ս. Հարությունյան 
2019 182

Հոդված
Synthesis and selected physicochemical properties of complex Na2[Zr(MoO4)3]
L.G. Nersisyan , R.S. Harutyunyan 
Russian Journal of Inorganic Chemistry 2018 455-459
http://www.springer.com/chemistry/inorganic+chemistry/journal/11502

Հոդված
ВЛИЯНИЕ ПОЛИАКРИЛАМИДА НА КИНЕТИКУ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ АКРИЛАМИДА
Р.С. Арутюнян , Л.Р. Арутюнян , Е.В. Пономарев , С.Д. Хижняк , П.М. Пахомов 
Вестник Тверского государственного университета 2018 112-122
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27628

Հոդված
Очистка окружющей среды от выбросов энергопроизводящих объектов с применением
цеолитовых сорбентов․
Арутюнян Р.С , Арутюнян Л.Р. 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ 2018 291-313

Հոդված
Removal of surfactants from aqueous solutions by usage of bentonite
Harutyunyan L.R. , Tangamyan Sh.L. , Harutyunyan R.S. 
Proceedings of the YSU B: Chemical and Biological Sciences 2018 161-166

Հոդված
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF EXTRACTS OF OYSTER MUSHROOM (Pleurotus ostreatus L.) AND
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BULGARIAN PEPPER (Capsicum L.)
H. R. PETROSYAN , S. A. DADAYAN , A. S. DADAYAN , L. R. VARDANYAN , R. L. VARDANYAN ,

R. S. HARUTYUNYAN 
Oxidation Communications 2018 403–411

Հոդված
Խաղողի անապակ գինիների տեխնոլոգիայի կատարելագործումը բնական նոր սորբենտով
Սահրադյան Սիլվա , Հարությունյան Աննա , Հարությունյան Ռոմիկ 
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2018 169-178

Հոդված
ՍՏԵՓԱՆ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ
Սերգեյ Գրիգորյան , Ռոմիկ Հարությունյան 
Գիտության աշխարհում 2018 48-52

Հոդված
Micellar parameters of cationic surfactant cetylpyridinium bromide in aqueous solutions of
amino acids at different temperatures: conductometric, surface tension, volumetric and
viscosity study
Harutyunyan L.R. , Harutyunyan R.S. 
Tenside Surfactants Detergents 2017 141-159

Հոդված
Модифицирование и применение диатомитового сорбента для извлечения красителей
Арутюнян Л.Р. , Петросян И.А. , Бадалян Г.Г. , Арутюнян Р.С. , Зейтагян Г.М. 
Вопросы химии и химической технологии 2017 43-48

Հոդված
Влияние никотиновой кислоты на число агрегации и объемные свойства поверхностно-
активных веществ
Арутюнян Л.Р. , Арутюнян Р.С. 
Вестник Тверского государственного университета 2017 88-95
http://university.tversu.ru/vestnik/

Հոդված
Сорбция ионов железа (III) из вин цеолитами, обработанными кислотой
Арутюнян Р.С. , Арутюнян Л.Р. , Петросян И.А. , Бадалян А.О. , Саргсян А.О. , Кузнецова Т.Ф. ,

Иванец А.И. 
Известия ВУЗов. Прикладная химия и биотехнология 2017 111-118

Հոդված
Некоторые физико-химические свойства и противогрибковая активность цетилпиридиний
пероксодисульфата
Довлатян А.К. , Казарян П.А. , Арутюнян Р.С. 
Химико-фармацевтический журнал (Pharmaceutical Chemistry Journal) 2017 12-15

Հոդված
Study of physicochemical processes occurring in chrome concentrate under microwave
radiation
Badalyan H.G. , Manukyan A.V. , Harutyunyan L.R. , Harutyunyan R.S. 
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Proceedings of the YSU B: Chemical and Biological Sciences 2017 75-80
http://www.ysu.am/science/hy/journals

Հոդված
Квантохимическое моделирование комплексообразования в системе Со2+-никотиновая
кислота в присутствии поверхностно-активного вещества с использованием
полуэмпирических методов расчета
Довлатян А.К. , Казарян А.Г. , Арутюнян Л.Р. , Бадалян Г.Г. , Арутюнян Р.С. 
Հայաստանի քիմիական հանդես 2017 45-53
http://www.flib.sci.am/eng/Qimia/Frame.html

Հոդված
Effect of some vitamins of group B (B1, B6, B12) on micellar and viscosity properties of
anionic, cationic and nonionic surfactants in aqueous solutions
Harutyunyan Lusine R. , Lachinyan Martina L. , Harutyunyan Romik S. 
Tenside Surfactants Detergents 2017 400-418
https://www.hanser-elibrary.com/loi/tsd

Հոդված
Применение физико-химических методов анализа растительных объектов для
мониторинга экологической обстановки
Соловьева Н.А , Арутюнян Л.Р. , Арутюнян Р.С. , Иванова А.И․ , Хиждняк С.Д․ , Пахомов П.М. 
Доклады XIX международной научно-технической конференции “Современные проблемы
экологии”
2017 68-70

ՈՒսումնական ձեռնարկ
Ընդհանուր քիմիական տեխնոլոգիա (լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ)
Հ․Լ․ Խաչատրյան , Տ․Վ․ Ղոչիկյան , Ռ․Ս․ Հարությունյան 
2017 224

Հոդված
Некоторые физико-химические и коллоидные свойства системы лецитин-этиловый спирт
-вода
Арутюнян Л.Р. , Арутюнян Р.С. , Хижняк С.Д. , Пахомов П.М. 
Вестник Тверского государственного университета 2016 125-134
http://university.tversu.ru/vestnik/

Հոդված
Гелеобразование в водном растворе L-цистеина и нитрата серебра
Перевозова Т.В. , Хиждняк С.Д. , Арутюнян Л.Р. , Арутюнян Р.С. , Овчинников М.М. , Пахомов П.М. 
Вестник Тверского государственного университета 2016 135-143
http://university.tversu.ru/vestnik/

Հոդված
Effect of surfactants on ascorbic acid and nicotinic acid atmospheric oxidation kinetics 
Harutyunyan L.R. , Lachinyan M.L. , Vardanyan R.L. , Harutyunyan R.S. 
Proceedings of the YSU B: Chemical and Biological Sciences 2016 3-9
http://www.ysu.am/science/hy/journals
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Հոդված
Удаление поверхностно-активных веществ из вод методом адсорбции с применением
модифицированных цеолитов
Арутюнян Л.Р. , Саргсян А.О. , Саргсян О.А. , Бадалян Г.Г. , Арутюнян Р.С. 
Экологическая химия 2016 37-44
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8273

Հոդված
Фазовые превращения природных цеолитов при кислотной и щелочной обработках
Саргсян А.О. , Саргсян О.А. , Арутюнян Л.Р. , Бадалян Г.Г. , Петросян И.А. , Арутюнян Р.С. ,
Кузнецова Т.Ф. , Иванец А.И. 
Известия национальной академии наук Беларуси: серия химических наук 2016 37-44
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26446

Հոդված
Տարրերի պարբերական համակարգը երեկ և այսօր
Հարությունյան Ռ.Ս. , Հարությունյան Լ.Ռ. 
Բնագետ 2016 70-73
http://www.ysu.am/bnaget

Հոդված
Антиоксидантная активность листьев и ягоды годжи (дереза обыкновенная)
Варданян Л.Р. , Айрапетян С.А. , Варданян Р. Л. , Арутюнян Р.С. , Г.Ю. Овсепян 
Химия растительного сырья 2016 41-47
http://journal.asu.ru/index.php/cw

ՈՒսումնական ձեռնարկ
<<Սիլիկատների և ցեոլիտների քիմիա>> դասընթացի լաբորատոր աշխատանքներ
Գ.Գ. Պետրոսյան , Հ.Ա. Բեգլարյան , Ռ.Ս. Հարությունյան 
2016 60

Հոդված
Effect of nicotinic acid on micellization and viscosity of surfactants in aqueous solutions
Harutyunyan L.R. , Lachinyan M.L. , Harutyunyan R.S. 
Colloid Journal 2015 404-408
http://www.springer.com/chemistry/polymer+science/journal/10595
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